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/l/fr. fl. Reconstructie van een kuiloven, gevonden in Heeten (Van Nie 1995, 
10b). 1: ovenwand; 2: bekleding van klei; 3: verstoorde ondergrond; 4: rood
verbrand zand; 5: natuurlijke ondergrond; 6: tuyère; 7: slakken; 8: houts
kool; 9: wolf. Bron: [2] 

instorting en nat worden te voorkomen. Voordat de erts en 
het houtskool in de put werden gedaan, werd deze gevuld 
met o.a. hout zodat de lading niet meteen recht in de put 
viel. Dit hout verbrandde tijdens het proces door de vloei
bare slak die de put vulde. Na een smelt werd een nieuwe 
kuil gegraven. De oude schacht werd mogelijk gerecycled 
en op de nieuwe kuil gezet of er werd ook een nieuwe 
schacht gemaakt. 

Aftapoven 

De aftapoven onderscheidde zich doorben rechte of licht 
concave haard met de uitgang voor de vloeibare slak enkele 
centimeters boven de haard. Dit is schematisch weergege
ven in afb. 9. Dit type oven was in gebruik in Europa van de 
Late Ijzertijd tot de Late Middeleeuwen. De slak kon con
tinu of in stappen worden afgetapt gedurende het produc
tieproces. 

Wolf en slakken 

De producten die tijdens het smeltproces ontstaan zijn de 
wolf en de slak. Meestal worden alleen de slakken op de 
productieplaats teruggevonden, omdat het een afvalproduct 
was. De morfologie en chemische samenstelling van de slak 
geeft informatie over het productieproces: welk soort ijzer
erts, welke soort oven en de opbrengst. De slak is archeo
logisch gezien van grote betekenis. 

Wolf 

Na het reductieproces blijft de wolf vastzitten aan de oven-
wand, net onder de tuyère (het trekgat of de luchtinlaat). 
De sponsachtige wolf bevat dan nog altijd bepaalde hoe
veelheden houtskool en slak en moest daardoor nogmaals 
verhit en behamerd worden om het afval eruit te halen en 
de gaatjes binnenin dicht te maken. Een voorbeeld van een 
wolf staat in afb. 10. De producteigenschappen verbeterden 
naarmate er meer slak werd verwijderd tijdens het bewerken 
van de wolf. Hoewel veel van de slak verwijderd werd tij
dens dit proces, bleef er altijd wel iets achter. Dit vormde 
meestal geen probleem; het maakte het ijzer zelfs makkelij
ker te smeden. Tijdens het smeden werden stukken ijzer 
samengevoegd bij een temperatuur van ongeveer 1100°C, 
waarbij ijzer witheet wordt. 

Afb. 10. Wolf afkomstig van Braamberg, Hoog Buurlo. Foto genomen door 
M. van Nie. Bron: [2] 

Afb. 9. Schematische weergave van een aftapoven. Erts en houtskool wor
den van bovenaf in verschillende lagen de oven in gedaan of gemixt. 
Het erts zakt langzaam naar beneden en passeert daarbij de verschillende 
reducerende zones, waarbij uiteindelijk metallisch ijzererts overblijft. 
De wolf vormt zich juist onder de luchtinlaat (air inlet) en de vloeibare slak 
wordt afgetapt van de oven rechts onderin. Bron: [2] 

Slakken 

De soort slak, het restproduct van smeltprocessen en 
bewerkingsprocessen (het herverhitten en smeden), is indi
catief voor de verschillende stadia van verwerking van ijzer. 
Via verschillende analysemethodes is het mogelijk verschil
lende soorten slakken te onderscheiden, inzicht te krijgen in 
de verschillende technische aspecten van de ijzerproductie 
en de herkomst van het gebruikte erts te achterhalen. Er 
worden dan ook twee soorten slak onderscheiden: de pro
ductieslak en de bewerkingsslak. Deze laatste ontstaat tij— 
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dens het verhitten en bewerken van de wolf en valt buiten 
het kader van dit artikel 4 . 

Productieslak 

Vroeghistorische ijzerproductielocaties zijn te herkennen 
aan de aanwezigheid van slakken, ovenbekleding, ertsres-
ten, houtskool en ijzer. Slak is meestal in de grootste hoe
veelheden aanwezig. Het type oven, de behandeling van de 
slak tijdens het smeltproces, de temperatuur, het reduce
rende milieu en de chemische samenstelling van het erts 
bepalen de morfologie van de slak. De productieslak kan 
worden onderverdeeld in vier groepen: ovenbodem, kuil-
ovenslak, vloeislak en sintel 5 . 

Ovenbodems worden gevormd onder de wolf onderin de 
haard en bevatten vaak wat ijzer. Deze slakken worden vaak 
in situ gevonden; hun diameter is een indicatie van de 
breedte van de haard als de slak tenminste compleet wordt 
gevonden. Een slak heeft een bepaalde vorm, afhankelijk 
van het gebruikte type oven. 
Kuilovenslakken zijn gestold in een kuil onderin de oven en 
vertonen meestal verticale stroomstructuren en afdrukken 
van de vulling van de oven zoals hout of stro. Kuilovenslak
ken worden meestal in situ gevonden, maar soms ook 
gebroken en verspreid over de ijzerproductiesite. 
De vloeislak is uit de oven gevloeid via een aftapgat aan de 
zijkant en is in de buitenlucht afgekoeld. Het oppervlak van 
de vloeislak is gerimpeld, zoals te zien is op afb. 7 en bevat 
weinig resten van houtskool en ovenvulling. 
Sintels ontstaan door een onvolledige reactie tussen erts 
en houtskool. Het zijn conglomeraten van klompjes ijzer, 
gedeeltelijk gereduceerd erts en houtskool, samengekit 
door slak: ze hebben geen specifieke vorm. 
Productieslakken bestaan typisch uit fayaliet, wüst ie t en 
glas; meestal is de textuur van de slak redelijk homogeen. 
Wüstiet is meestal aanwezig in de vorm van dendrieten, 
zoals weergegeven in afb. 11. De chemische samenstelling 
van de slakken wordt bepaald door het gebruikte erts en de 
efficiency van het productieproces, maar ook door de toe
voeging van speciale fluxen ter bevordering van het proces, 
verontreiniging met as en ovenbekleding. De mineralogie 
van ijzerslakken kan het beste bestudeerd worden met 
behulp van metallurgische microscopie, zoals beschreven 
door Joosten [2]. 

De geschiedenis van ijzerproductie 

De vroegst bekende ijzeren objecten, die dateren van voor 
3000 B C , zijn gemaakt van meteoritisch ijzer. Het ijzerpro
ductieproces heeft zijn oorsprong in het Midden-Oosten. 
De vroegste ijzerproductie in Europa vond plaats in ondiepe 
ovens uitgerust met een (lage) schacht. In de late Ijzertijd 
worden andere oventypen geïn t roduceerd: de koepeloven en 
de kuiloven. De aftapoven wordt in de laat-Romeinse periode 
ontwikkeld en deze vergroot het rendement en de capaciteit 
van het productieproces. In de 12e eeuw A D wordt een 
nieuw type oven ontwikkeld: de hoogoven, waarin vloeibaar 
ijzer kan worden geproduceerd, maar dit valt buiten het 
kader van het artikel dat zich beperkt tot de periode van de 
Romeinse tijd tot de 1 1 d e eeuw. 

In Nederland zijn sinds de Midden-IJzertijd, vanaf 500 B C , 
veel ijzeren objecten bekend, maar harde bewijzen voor 
ijzerproductie zelf stammen uit de Romeinse tijd. Nederland 
kenmerkte zich van de Romeinse periode tot de Vroege 
Middeleeuwen door een extensieve ijzerproductie, met 
gebruik van plaatselijk gewonnen erts. De amateur-archeo
loog Moerman 7 heeft sinds 1928 als een van de eersten 
onderzoek gedaan naar de Vroeg-Middeleeuwse ijzerpro
ductie op de Veluwe. Zijn werk is van groot belang omdat 
veel sites verloren zijn gegaan. Na Moermans dood kwam 
eigenlijk pas de erkenning van de 'echte' Nederlandse 
archeologen voor zijn werk en zijn ideeën omtrent de ijzer
productie en diens impact op de economie van de Veluwe 6 . 
Een echt nieuwe impuls voor verdere gedetailleerde studies 
kwam nadat Heidinga en Van Nie (IPP, Amsterdam) in 1988 
onderzoek deden naar de ijzerproductie op de Veluwe [8a]. 
Toen is ook het onderzoek gestart naar de technologie van 
de ijzerproductie en de socio-economische aspecten van 
deze industrie in Nederland. 

De Romeinse periode: het Vechtgebied 

Zuid-Nederland maakte deel uit van het Romeinse Rijk van 
12 B C tot de vijfde eeuw AD, waarbij de grens werd 
gevormd door de Rijn. De vroegste sporen van ijzerproduc
tie in Nederland stammen uit deze periode, maar die zijn 
alleen buiten het Romeinse Rijk gevonden, namelijk in het 
Vechtgebied in Overijssel, Germania Libera, bewoond door 
Frankische stammen. Langs de rivier de Vecht, Overijssel, 
zijn verschillende kleinschalige productiegebieden gevon

den, zoals in Ooster Dalfsen. Daarnaast zijn in 
Heeten de resten van een grootschalige ijzerpro
ductiesite opgegraven. Deze twee locaties zullen 
nu besproken worden (afb. 1, genummerde loca
ties 1 en 2). 

Ooster Dalfsen 
In Ooster Dalfsen is een nederzetting gevonden 
met drie ovens en een afvalhoop inclusief slakken 
[8b]. De nederzetting is gedateerd rond 300 -
400 A D [9] aan de hand van potscherven. Twee 
van de ovens bevatten kuilvullende ovenslakken; 
de derde kuil was leeg. Doordat de kuilovenslak
ken in situ aanwezig waren, was paleomagneti-
sche datering mogelijk: het geomagnetische veld 
is bewaard gebleven in de slak op het moment 
dat die afkoelde. De ouderdom van de oven kon 
worden vastgesteld tussen de 100 B C en 700 A D 
[10]. 

Afb. 11. Een slijpplaatje van een slak afkomstig uit de Veluwe. Het wüstiet is te herkennen 
aan de kleine bolletjes en dendrieten in een matrix van glas en olivijn. De fayalietkristallen 
zijn donkergekleurd. Bron: Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen van der Vrije Uni
versiteit Amsterdam (http://www.falw. vu.nl). 

Voor de productie van ijzer was gebruik gemaakt 
van moerasijzererts wat bleek uit een slak waar 
nog een stukje moerasijzererts in zat. Er is in 
totaal 150 kg slakken opgegraven (waarvan 100 
kg productieslak). Verder zijn er ook stukjes erts 
gevonden in de afvalhoop; er zijn geen resten van 
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klapperstenen gevonden. Het erts was afkomstig uit de 
moerassige omgeving van de nederzetting, net als de klei 
voor de constructie van de ovens. Er is in Ooster Dalfsen 
minimaal 40 kg ijzer geproduceerd, wat voldoende was voor 
de jaarlijkse benodigde voorraad. 

De slakken van Ooster Dalfsen bevatten een hoge concen
tratie calciumoxide, C a O (tot 12 massa%), iets wat niet ver
klaard kan worden uit het gebruik van moerasijzererts, 
ovenbedekking of houtskoolas. Daarom is er waarschijnlijk 
als flux extra calcium aan de lading toegevoegd gedurende 
het productieproces. De extra calcium heeft als voordeel 
dat de smelttemperatuur van een F e O - S i 0 2 smelt met 80°C 
wordt verlaagd, en dat het ijzer in de slak door calcium 
wordt vervangen, zodat het productieproces een hogere 
opbrengst heeft. Het vermoeden bestaat dat voor de flux 
fijngemalen zoetwaterschelpen (mosselen) zijn gebruikt (als 
bron voor de calcium), omdat de verhouding van de ele
menten calcium en strontium in de slak sterk overeenkomt 
met die van zoetwaterschelpen. 

Heeten 
In 1993 is een Germaanse nederzetting ten zuiden van Hee
ten ontdekt, 's winters tijdens de constructie van een weg. 
Deze nederzetting is gedateerd tussen (het laatste kwart 
van) de tweede eeuw en vierde eeuw A D en is gesitueerd 
op de rand van een steile en prominente richel, de hoogste 
in de omgeving, omgeven door met water verzadigde grond. 

Enkele honderden grote brokken kuilovenslakken en de 
overblijfselen van minimaal zeventien ovens zijn in de omge
ving van de nederzetting gevonden. Een van de ovens is 
goed bewaard gebleven en kon goed bestudeerd worden 
(afb. 8). Door middel van boringen kon de aanwezigheid van 
45 tot 50 ton productieslak worden vastgesteld. Verder zijn 
er twee houtskoolputten, zogenaamde grubenmeilers, waar 
hout tot houtkool werd gebrand, en een grote hoeveelheid 
fosforhoudende wolf in een waterput gevonden. De vondst 
van de wolf van 7 kg is opmerkelijk,en heeft mogelijk een 
rituele betekenis gehad [11a]. Ook zijn er ijzeren spijkers en 
staven gevonden, waarvan een aantal van fosforhoudend 
ijzer zijn gemaakt. Er is berekend dat in Heeten over een 
periode van 30-35 jaar totaal 16 tot 18 ton (!) metallisch ijzer 
is geproduceerd, een veel grotere hoeveelheid dan de jaar
lijkse behoefte voor dergelijke nederzettingen; een groot 
deel is waarschijnlijk gebruikt voor de export. Alleen op de 
Veluwe is meer geproduceerd (onder andere in het Order-
bos) en in Montferland, maar deze locaties waren dan ook 
van een latere periode. Deze 'massaproductie' van ijzer in 
Heeten heeft ook een impact gehad op de omgeving: de 
minimale houtskool tot ijzererts massa ratio is geschat op 
0,5:1, wat betekent dat de ijzerindustrie in Heeten minimaal 
40 ton houtskool nodig heeft gehad. Door deze enorme 
houtskoolproductie is een groot gebied rond Heeten ont-
bost en brandstoftekort is mogelijk de reden geweest van 
het einde van de ijzerproductie hier. 

Tijdens haar onderzoek [2] heeft Joosten verschillende 
monsters genomen van slakken die zijn gevonden op de 
productiesites en zij heeft die bestudeerd met transmissie-
en reflectiemicroscopie. Ook zijn er monsters genomen van 
moerasijzererts, de slakken en stukjes van de ovenbekle
ding die geanalyseerd zijn met behulp van röntgenf luores-
centiespectrometrie. Het moerasijzererts bevat een hoge 
concentratie fosfor en arseen in vergelijking met klapperste
nen. Dit komt terug in de slakken afkomstig uit het Vechtge
bied, die rijk zijn aan fosfor; in de gevonden wolf, die 0,5% 
fosfor bevat en in een aantal van de gevonden ijzeren voor
werpen die ook fosfor bevatten. De opbrengst in het Vecht
gebied wordt geschat op 30-50% ten opzichte van de hoe
veelheid gebruikte moerasijzererts. Een van de conclusies 
van het onderzoek is dus dat in het Vechtgebied geen klap

perstenen (die geen fosfor bevatten) zijn gebruikt voor de 
ijzerproductie in de Romeinse tijd [2]. 

De Vroege Middeleeuwen 

De Veluwe 
Hoewel er aanwijzingen zijn dat er op de Veluwe reeds sinds 
de Romeinse periode ijzer werd geproduceerd, is de ijzer
productie op grote schaal pas rond de Vroege Middeleeu
wen op gang gekomen. In de Romeinse Tijd is er op de 
Veluwe wel op kleine schaal in kuilovens ijzer geproduceerd. 

Op dit moment zijn er op de Veluwe meer dan 70 slakken-
hopen en lange rijen ijzerkuilen gevonden, die nog steeds 
zichtbaar zijn [1,2]. Uit historische bronnen blijkt dat in het 
verleden veel van de slakkenhopen zijn verdwenen en o.a. 
gebruikt zijn voor wegverharding en verwerkt zijn in de 1 9 d e 

eeuwse smeltovens (bijvoorbeeld in Deventer). Duidelijk is 
dan ook dat er veel meer slakken aanwezig geweest moeten 
zijn dan dat er gevonden zijn. De gevonden slakken zijn 
vloeislakken, waaruit blijkt dat er op de Veluwe aftapovens 
zijn gebruikt. 

Klapperstenen werden gebruikt als erts voor de ijzerproduc
tie op de Veluwe: de klappersteenhoudende lagen in de 
stuwwal zijn tijdens de voorlaatste ijstijd verticaal gezet 
door de druk van het landijs. De klappersteenbanden lopen 
nu als linten door het landschap, hoewel je tegenwoordig 
wel goed moet zoeken om nog een klappersteen te vinden. 
Ook zijn er in de slakkenhopen stukjes klappersteen gevon
den. De klapperstenen werden in dagbouw gewonnen: de 
zo ontstane ijzerkuilen zijn tot vier meter diep en beslaan 
een totale lengte van 82 km. 

Enkele plaatsen met restanten van ijzerproductie zijn (zie 
ook afb. 1 en 12): 

Asselsche veld: dubbele rij ijzerkuilen die de Hessenweg 
kruist. 
Orderbos (nabij Apeldoorn): grootst bekende slakkenhoop, 
voornamelijk bestaande uit vloeislakken, maar ook ovenbo
dems, sintels, houtskool, restanten van ovens en honderden 
kleine stukjes wolf; verder zijn er ook restanten van vijf 
ovens onder de slakkenhoop en verbrande stukjes klapper
steen gevonden. 
Braamberg (nederzetting uit de 7 d e eeuw AD): klapperste
nen gevonden nabij een ijzerkuil en restanten van ijzerbe
werking. 
Spelderholt: meer dan 17 slakkenhopen (vloeislakken). 
Beekbergen (Hoog Buurlo), Onzalige Bosschen, De Steeg, 
Koepel de Kaap: slakken. 

Op een groot aantal locaties (genoemd in afb. 12) heeft 
Joosten [2] monsters verzameld en geanalyseerd (macros
copisch, microscopisch en chemisch). Gebleken is dat de 
opbrengst van het productieproces tussen de 35 en 55% 
lag. Dit is berekend door de chemische samenstelling van 
de klapperstenen en de vloeislak te vergelijken. Uit de slak
kenhoop in het Orderbos, geschat op 650 ton slakken, is 
berekend dat er minimaal 325 ton ijzer moet zijn geprodu
ceerd. Dit betekent dat er 1235 ton erts moet zijn gebruikt! 
De totale ijzerproductie op de Veluwe wordt geschat op 
55.000 ton wolf (bepaald uit een geschatte hoeveelheid 
slakken van minimaal 110.000 ton): de grootst bekende pro
ductie in West-Europa in deze periode. Wellicht werd een 
gedeelte van het ruwe ijzer g e ë x p o r t e e r d naar de Karolingi
sche handelsplaats Dorestad, het huidige Wijk bij Duurste
de. De chemische samenstelling van enkele stukken vloei
slak komt overeen met die van vloeislakken van de Veluwe. 
Vanuit de handelsstad kan het product verder zijn doorge
voerd. 
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Afb. 12. De Veluwe. Asterisk: klapperstenen; Open cirkels: Vroeg-Middel-
eeuwse slakken; Zwarte cirkels: Romeinse slakken; Zwarte driehoeken: 
moerasijzererts; LAsselsche Veld;2:Ugchelen; 3:Heidehof; 4:Apeldoorn; 
5: Klein Dabbelo; 6: Rozendaelse Zand; 7: Barchem; 8: Orderbos; 9: Braam-
berg, Hoog Buurlo; 10: Spelderholt; 11: Onzalige Bosschen; 12: Kootwijk; 
13: Koepel de Kaap; 14: Beekbergen; 15: De Steeg; 16: Dorestad; 
17: Ermelo; 18: Garderen; 19: Laag Soeren; 20: Leuvenheim Bron: [2] 

Onderzoek aan klapperstenen en slakken uit bovengenoem
de plaatsen heeft de volgende ruwe schattingen opgeleverd 
betreffende de minimale hoeveelheden slakken (12.000 ton), 
de totale ijzerproductie (6000 ton), de opbrengst (50 - 65%) 
en de houtskoolbehoefte (12.000 ton). 
De producenten hebben gebruik gemaakt van eikenhout om 
houtskool te maken. Een schatting is dat een totaal van 
1200 hectare eikenbos nodig is geweest (10 ton per hec
tare). Aangenomen wordt dat er waarschijnlijk om de 15 jaar 
een vast oppervlakte van het eikenbos is hergebruikt, zodat 
60 hectare bos voldoende was. Ontbossing is waarschijnlijk 
niet de oorzaak geweest van de neergang van de ijzerpro
ductie in Montferland (het gebied was bosrijk genoeg van
wege de vochtige gronden), maar omdat de Wichmanni hun 
invloed verloren in het gebied. 

Samenvattend blijkt dus dat de drie gebieden verschillen in 
erts- en ovengebruik [11b]. In de Romeinse periode werd in 
het Vechtgebied ijzer geproduceerd uit moerasijzererts in 
kuilovens. Klapperstenen in aftapovens zijn gebruikt op de 
Veluwe en in Montferland in de Vroege Middeleeuwen. Zie 
ook tabel 1 voor een samenvatting. Dat de technologie van 
de ijzerproductie zich ontwikkelde gedurende deze tijd, is 
het duidelijkst zichtbaar op vier gebieden. 

Om deze hoeveelheid ijzer te produceren gedurende 250 
tot 400 jaar is een hoeveelheid van 105.000 ton houtskool 
nodig geweest. Een mogelijkheid is dat hiervoor een aantal 
aangelegde eikenhakhoutbosjes om de 15 jaar werden 'her
gebruikt'. Pollenanalyse heeft uitgewezen dat de ontbossing 
en stuifzanden op de Veluwe niet zijn veroorzaakt door de 
Vroeg-Middeleeuwse ijzerproductie; zij zijn pas ontstaan 
nadat de ijzerproductie was gestopt. Veranderingen in het 
politieke systeem, opkomende ijzerproductie in het Rijnge
bied en het feit dat klapperstenen schaars werden, kunnen 
het einde van de ijzerproductie in de Veluwe hebben bete
kend. 

Montferland 
Ook in het oosten van Nederland, in het Montfergebied, zijn 
restanten gevonden van grootschalige ijzerproductie: slak
kenhopen en ijzerkuilen ongeveer een kilometer van elkaar 
verwijderd. Er zijn geen nederzettingen bekend in de omge
ving van het winningsgebied. Wel is bekend dat de familie 
'Wichmann' veel land en kastelen in de omgeving had. Zij 
bezat in ieder geval een kasteel in de buurt van Hauberg. 
Dit suggereert dat de verdeling van de winningsgebieden 
voor klapperstenen gebaseerd was op een feodaal systeem. 
De stuwwal in dit gebied wordt begrensd door twee grote 
rivieren: de Rijn en de IJssel. De lager gelegen delen zijn 
moerassig. Voor een overzichtskaart van het gebied, zie 
afb. 13. 

Ook in Montferland werden klapperstenen gebruikt als erts 
in aftapovens, net als op de Veluwe, hoewel er moerasijzer
erts aanwezig was in de moerassige gebieden. Helaas kon
den de slakkenhopen maar gedeeltelijk onderzocht worden, 
daar de meeste verloren zijn gegaan of begraven liggen 
onder dorpen zoals Wehl, Didam, Kilder en Beek (zie ook 
afb. 13). In Montferland is helaas nog niet zoveel bekend; 
er zijn slakken(hopen) ontdekt op de Hulzenberg, in Kilder 
en bij Hotel Montferland. Er zijn slechts twee nederzettingen 
ontdekt tijdens archeologische opgravingen: in de omge
ving van Wehl en Didam. Hoewel het beeld van de Middel 
eeuwse ijzerproductie in Montferland incompleet is, is de 
technologische standaard van de ijzerproductie, daterend 
van de 9 d e tot de 1 1 d e eeuw A D , vergelijkbaar met die van 
de Veluwe. 

Afb. 13. Overzichtskaart van het Montferland. De grijze gebieden zijn stuw
wallen. Bron: [2] 

1. Gebruik van klapperstenen. Klapperstenen kregen de 
voorkeur boven moerasijzererts, omdat ze meer ijzer 
bevatten en makkelijke reduceerbaar zijn. 

2. Hogere productieopbrengst. De opbrengst gedurende de 
Vroege Middeleeuwen was beduidend hoger in vergelij
king met de Romeinse periode. 

3. Soort oven. Het continue, arbeidsintensieve gebruik van 
de aftapovens ten opzichte van het eenmalige gebruik 
van de kuilovens (waardoor telkens een nieuwe oven 
gemaakt moest worden) markeert ook een technologi
sche vooruitgang. 

4. Houtmanagement. De aanleg en het cyclisch gebruik van 
eikenhakhoutbossen zorgden voor een continue houttoe
voer voor de productie van houtskool. Ook werd op deze 
manier ontbossing tegengegaan (bewust of onbewust), 
zoals in de Romeinse periode wel in Heeten is gebeurd. 
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Tabel 1. Samenvatting van enkele karakteristieken voor de drie productiegebieden 

actieve steun, hulpvaardigheid en de ter beschikking stelling 
van haar dissertatie had ik nooit geweten hoe interessant 
(en belangrijk) de vroeghistorische Nederlandse ijzerpro
ductie is (geweest). Ook wil ik graag mevr. J . Stemvers -
van Bemmel bedanken voor haar (opbouwend kritische) 
begeleiding. 

Noten 

1. Voor meer informatie over de N K A M , raadpleeg de web
site http://www.nkam.nl/ 
2. Voor meer informatie over het ICN, raadpleeg http://www. 
icn.nl 
3. Voor meer gedetailleerde informatie betreffende het pro
ductieproces Verwijs ik naar bron [2], hoofdstuk 2 
4. Voor gedetailleerdere informatie over slakken en de ver
schillen in hun onderlinge morfologie verwijs ik naar bron 
[2]. Hierin wordt ook verwezen naar andere artikelen van 
verschillende auteurs m.b.t. slakken. 
5. Indeling volgens McDonnell J .G . , Tap slags and heart 
bottoms, or, how to identify slags, Current Archaeology 86, 
pag. 81-3, 1983. 
6. J .D. Moerman heeft diverse interessante artikelen 
geschreven: 
- Moerman, J.D., Ijzerkuilen op de Veluwe, Tijdschrift van 
het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, 
2 d e serie, deel XLV, 744-58, 1928 
- In Bijdragen en Mededelingen Gelre: 1957 nr. 63, Oude 
Smeedijzerindustrie, pag. 1-30, 1960 nr. 59, Oude Smeed
ijzerindustrie II, pag. 1-37, 1968-9 nr. 64, Oude Smeedijzer
industrie III, pag. 1-30, 1970 nr. 64 Oude Smeedijzerindu
strie III (vervolg), pag. 1-41. 
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