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In 1962 ontving ik van een jeugdige Haarlemse verzamelaar )̂ 
een stukje mineraal, dat afkomstig was uit grond van een Haarlems 
tuinpaadje• 

Het stukje, 1 a 1,5 cm. in doorsnee, is groen van kleur en 
bestaat zo te zien uit zeer kleine kristal let jes, Het is enigs
zins afgerond, het oppervlak is hobbelig en op een breukvlak ziet 
men dat de struktuur nogal poreus i s . Het is mogelijk met het 
stukje aan koperen munt (hardheid 3) te krassen, de hardheid van 
een glasplaatje (5) is daarentegen groter dan die van het onder
zochte mineraal. 

Een röntgenopname (Geologisch Instituut, Leiden, no. 2938) 
bracht aan het l i ch t , dat we hier met zinkiet (ZnO) te maken heb
ben. 

De eigenschappen, die met het polarisatiemikroskoop zijn waar 
te nemen aan een korrelpreparaat in methyleenjodide, zijn de vol 
gende: De korrels zinken in methyleenjodide, hun mikroskopische 
kleur is groen; korrelgrootte gemiddeld 15-30 mu, de korrels zi jn 
vrijwel equidemensionaal. 

Brekingsindex: hoger dan die van methyleenjodide (n=1,7^)« 
Dubbelbreking: ongeveer 0,0l4(iets sterker dan die van kwarts) 
Pleochroisme : zeer zwak, zó, dat de kleinste brekingsindex 

(d1) het donkerst gekleurd is (groen) en de 
grootste ( j 1 ) het l ichtst (geelgroen), 

Uit deze gegevens b l i jk t , dat we op moeten passen voor verwis
seling met pyromorfiet, dat echter een omgekeerd absorptieschema 
heeft. Ook is het optisch teken van pyromorfiet (-2V=0) anders 
dan dat van zinkiet ( + 2V=0), maar bij dergelijke kleine kristal len 
is het teken niet goed te bepalen. Winchell (19519 P« 59) ver
meldt alleen rode en gele zinkiet, die volgens hem niet pleo-
chroitisch i s . 

De vraag is nu, waar deze zinkiet vandaan komt. Aannemende dat 
het stukje zinkiet en het overige grind van dezelfde plaats komen 
(dus dat deze zinkiet geen "verloren voorwerp" is) en verder in 
gedachten houdend, dat verreweg het meeste in Nederland gebruikte 
grind uit de Maas afkomstig i s , dienen we in de eerste plaats na 
te gaan of er in het stroomgebied van deze r ivier een natuurlijke 
leverancier van zinkiet is aan te wijzen. 

Volgens het handboek van Hintze (1-2, 1915, p. 1897) is dit 
niet het geval: zinkiet b l i j f t een zeldzaam mineraal te z i jn , dat 
in West-Europa (behalve Spanje) niet voorkomt. Tevens bl i jk t uit 
wat Hintze vermeldt, dat de meeste in de natuur voorkomende zin
kiet rood van kleur is en vaak mangaan bevat, doch ook (bleek) 
groene zinkiet komt wel eens voor (Oeral). 

Men kan nu twee hypothesen opstellen om het voorkomen van zin
kiet in Maasgrind te verklaren; 
1) groene zinkiet komt wel ergens in het stroomgebied van de Maas 

voor (b.v. in de lood-zink-mineraalparagenese in België), maar 
is nooit in het vaste gesteente noch in het grind gevonden,of 
b.v. aangezien voor een ander mineraal, met name voor pyromor
f ie t . 

1) Bob de Jong, Ramplaan 27, Haarlem. 
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2) de gevonden zinkiet is niet van natuurlijke herkomst, maar een 
kunstmatig produkt, en is op één of andere wijze in de Maas 
terecht gekomen en later weer met het grind opgebaggerd» 
De eerste hypothese is al direkt onwaarschijnlijk. Immers, an

dere Zn-mineralen zijn ook nooit in het grind aangetroffen (Van 
Straaten, 19^6) en gezien de geringe hardheid en de betrekkelijk 
goede oplosbaarheid in zuren van zinkiet en de poreusheid van het 
betreffende stukje is het de vraag of het ooit enig noemenswaard 
f luvia t ie l transport zou hebben kunnen doorstaan* 

Uit het handboek van Hintze b l i j k t , dat zinkiet kunstmatig 
zeer gemakkelijk gemaakt kan worden en dat kunstmatige zinkiet-
kristal len vaak gevonden worden. Deze zi jn meestal groen of geel 
van kleur. Het smeltpunt van zink is 419°C, het kookpunt 907°C, 
terwijl het smeltpunt van ZnO hoger is dan 1800°C. Wanneer zink-
damp zich in zuurstofhoudende atmosfeer bevindt, slaan onmiddel
l i j k kleine kritalletjes ZnO neer. 

Het Hoogovenbedrijf in IJmuiden gebruikt geen Zn-houdende 
ijzerertsen, omdat aoor dit neerslaan van ZnO gemakkelijk l e i 
dingen kunnen verstoppen. 

Bij de zinkfabrikage wordt erop gelet, dat zo min mogelijk Zn-
damp tot ZnO oxydeert, zodat de geringe hoeveelheid ZnO, die bi j 
het huidige fabrikageproces ontstaat, als witte damp door de 
schoorsteen verdwijnt. 

Zinkwit is niets anders dan ZnO, en kr is ta l l i jne ZnO noemt de 
mineraloog zinkiet. Bij de fabrikage van zinkwit is het juist de 
bedoeling zoveel mogelijk Zn-damp te verbranden. 

Bij de bestudering van een aantal monsters uit de fabriek van 
de NV Koninklijke Maastrichtse Zinkwit-Maatschappij - bij mijn 
weten de enige Nederlandse zinkwitfabrikant- bleek er een drietal 
identiek te zijn met het onderzochte stukje zinkiet (ook p l . m. 
rond van vorm, zelfde kleur, korrelgrootte, pleochroisme etc.) . 

Ter vergelijking werd bij beide kwalitatief chemisch op ijzer 
en mangaan gereageerd: deze elementen komen in beide monsters 
voor. Hieruit b l i jk t nog eens, (zie ook Hintze, 1915t P» 1900, 
analyse XV), dat ook kunstmatige ZnO mangaan kan bevatten. Omge
keerd is er ook natuurlijke zinkiet zonder bijgemengd mangaan bek
kend (Hintze, 1915» Po 1900, analyse X). 

Bij nadere informatie vernam ik, dat de groene ZnO niet in 
Maastricht wordt geproduceerd,maar grondstof is voor de bereiding 
van zuiver zinkwit. Deze grondstof is afkomstig uit Duitsland en 
wordt via de natte weg verkregen uit afgerooste pyriet. 

Deze grondstoffen komen per schip aan in Maastricht en worden 
daar gelost. 

Hiermee is de tweede hypothese wel zeer waarschijnlijk gewor
den.Het stukje zinkiet is dus toch een soort "verloren voorwerp," 
dat echter niet in Haarlem, maar reeds in Maastricht is zoekge
raakt ! 
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